
(
ANALISI GRANULOMETRICA )

Località

Campione
Profondità

Data

CONCORREZZO
1

-1,0 m da p.c.

gen-99

setacciatura
ASTM

areometria

MAGLIA TRA TTENUTOPASSANTE
mm

%% cumulate%
37.500

0.000.00100.00
25.000

4.344.3495.66
19.000

8.2812.6287.38
12.500

6.3218.9481.06
9.500

5.9524.8975.11
6.300

3.3628.2571.75
4.750

3.0831.3368.67
2.000

7.8339.1660.84
0.850

8.1347.2952.71
0.425

6.9154.2045.80
0.180

10.8665.0634.94
0.125

4.3169.3730.63
0.075

6.5075.8724.13
0.0623

1.4577.3222.68
0.0445

1.9379.2520.75
0.0326

1.4580.7019.30
0.0242

3.1483.8416.16
0.0164

3.1486.9813.02
0.0121

11.5898.561.44
0.0100

0.9699.520.48
0.0073

0.48100.000.00
0.0053

0.00100.000.00
0.0038

0.00100.000.00
0.0027

0.00100.000.00
0.0020

0.00100.000.00

Classificazione ghiaia
sabbia
limo

argilla

AGI
39.16%
38.16%
22.68%

ASTM
31.33%
44.54%
24.13%

Parametri

LIMITI DI A TTERBERG

GHIAIA E SABBIA LlMOSA

mm

mm

K (cm/s)
coef. di uniform.
Coef. asimm.

limite di liquidità
limite di plasticità
indice di plasticità

Studio Geologico Tecnico Lecchese

2

0.018

3.E-04
111.11
0.219

LL= n.d.
LP= n.d
IP= O
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[ ANALISI GRANULOMETRICA )

Località

Campione
Profondità

Data

CONCORREZZO
2

-1,0 m da p.c.

gen-99

setacciatura
ASTM

areometria

MAGLIA TRA TTENUTOPASSANTE

mm
%% cumulate%

37.500

0.000.00100.00

25.000

0.000.00100.00

19.000

1.511.5198.49

12.500

0.371.8898.12

9.500

0.302.1897.82

6.300

1.183.3696.64

4.750

0.684.0495.96

2.000

3.087.1292.88

0.850

19.8126.9373.07

0.425

20.4847.4152.59

0.180

16.4463.8536.15

0.125

4.3168.1631.84

0.075

6.1474.3025.70

0.0623

3.2177.5122.49

0.0445

2.6780.1819.82

0.0326

1.0781.2518.75

0.0242
5.8487.0912.91

0.0164

6.6593.746.26

0.0121
5.8099.540.46

0.0100

0.1999.730.27

0.0073

0.27100.000.00

0.0053

0.00100.000.00

0.0038

0.00100.000.00

0.0027

0.00100.000.00

0.0020

0.00100.000.00

Classificazione ghiaia
sabbia
limo

argilla

AGI
7.12%

70.39%
22.49%

ASTM
4.04%
70.26%
25.70%

Parametri

SABBIA LlMOSA DEBOLMENTE GHIAIOSA

LIMITI DI ATTERBERG

mm

mm

K (cm/s)
coef. di uniform.
Coef. asimm.

limite di liquidità
limite di plasticità
indice di plasticità

Studio Geologico Tecnico Lecchese

2.76

0.02

4. E-04
138.00
0.219

LL= n.d.
LP= n.d
IP= O



curva granul. Grafico 1

CURVA GRANULOMETRICA CAMPIONE C2
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ANALISI GRANULOMETRICA )

Località

Campione
Profondità

Data

CONCORREZZO
3
-1,0 m da p.c.

gen-99

setacciatura
ASTM

areometria

MAGLIA TRA TTENUTOPASSANTE
mm

%% cumulate%
37.500

0.000.00100.00
25.000

6.506.5093.50
19.000

2.569.0690.94
12.500

3.8612.9287.08
9.500

1.1514.0785.93
6.300

1.5515.6284.38
4.750

1.2416.8683.14
2.000

6.9723.8376.17
0.850

17.6341 .4658.54
0.425

13.6355.0944.91
0.180

16.5171.6028.40
0.125

5.7077.3022.70
0.075

7.4084.7015.30
0.0623

1.5386.2313.77
0.0445

1.5387.7612.24
0.0326

0.6188.3711.63
0.0242

3.2191.588.42
0.0164

2.1593.736.27
0.0121

6.1299.850.15
0.0100

0.15100.000.00
0.0073

0.00100.000.00
0.0053

0.00100.000.00
0.0038

0.00100.000.00
0.0027

0.00100.000.00
0.0020

0.00100.000.00

Classificazione ghiaia
sabbia
limo

argilla

AGI
23.83%
62.40%
13.77%

ASTM
16.86%
67.84%
15.30%

Parametri

LIMITI DI A TTERBERG

SABBIA GHIAIOSA-LlMOSA

mm

mm

K (cm/s)
coef. di uniform.
Coef. asimm.

limite di liquidità
limite di plasticità
indice di plasticità

Studio Geologico Tecnico Lecchese

0.9

0.029

8.E-04
31.03
0.219

LL= n.d.
LP= n.d
IP= O
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[ ANALISI GRANULOMETRICA
)

Località

Campione
Profondità

Data

CONCORREZZO
4

-1.0 m da p.c.

gen-99

setacciatura
ASTM

areometria

MAGLIA TRA TTENUTOPASSANTE
mm

%% cumulate%
37.500

0.000.00100.00
25.000

9.309.3090.70
19.000

2.7612.0687.94
12.500

8.8620.9279.08
9.500

1.1522.0777.93
6.300

1.5523.6276.38
4.750

1.2424.8675.14
2.000

6.9731.8368.17
0.850

12.6344.4655.54
0.425

13.6358.0941.91
0.180

16.5174.6025.40
0.125

5.7080.3019.70
0.075

9.4089.7010.30
0.0623

1.1090.809.20
0.0445

1.9692.767.24
0.0326

4.6197.372.63
0.0242

1.2198.581.42
0.0164

1.1599.730.27
0.0121

0.1299.850.15
0.0100

0.15100.000.00
0.0073

0.00100.000.00
0.0053

0.00100.000.00
0.0038

0.00100.000.00
0.0027

0.00100.000.00
0.0020

0.00100.000.00

Classificazione ghiaia
sabbia
limo

argilla

AGI
31.83%
58.97%
9.20%

ASTM
24.86%
64.84%
10.30%

Parametri

SABBIA CON GHIAIA DEBOLMENTE LlMOSA

060 mm

mm

10.3

0.75

LIMITI DI A TTERBERG

K (cm/s)
coef. di uniform.
Coef. asimm.

limite di liquidità
limite di plasticità
indice di plasticità

Studio Geologico Tecnico Lecchese

6. E -O 1

13.73
0.219

LL= n.d.
LP= n.d
IP= O



I\"
---,.. --.- _.•.-- .-.•. - ...- _ ._.~.,_.- --.. ..m_-........-....- .-

.

.. -.- ---.----- -.--h .

-- ..f--- ..-.-- .. -----U'_--_._~-------.-f-~---. .--...•. 1-..---

~~ t--
....r--...

......•.•~
-

--- ---.- ..-- ---- .._.------------_b ---.-d-._ .. ----.---h .

-.-----.-------- --..-.-.---1--.--------.------1---------.-t-----I-----.----___ o

1'0.

~'i\
...

-.. -_ ._.-- - -

\-
.. -- ..---.+---.---.-----1---..-f-- ..-----. ...--'\-.

..-- ...--.I---- .--- ----_ .

1\
-

- .. - _._--- - --

~

-

. -- .- --.- - -..- --..-- .-.

l' ~--

_. .--- -,
-.;

--.- -.--. _ ..-.-

I

i"'--o

~
,

I "-
I

II
Il I

I
I r-.....100.00

90.0080.0070.00QI

60.00
c: "'111111"'o. 50.00
'/!-

40.00
30.0020.0010.00

0.00

100.000 10.000

CURVA GRANULOMETRICA
C4 CONCORREZZO

1.000 0.100 0.010 0.001




